
 

Прайс-лист ЦЗЛ ООО”ПЗПС”​
 

№ п/п Виды испытаний Стоимость испытаний,  
руб. 

Определение химического состава 
низколегированных, высокоуглеродистых сталей и сплавов, а также на никелевой, 

железокобальтовой, железной основах 
1 Оптико-эмиссионный, рентгено-флуоресцентный 

количественный анализ  
4800 

2 Экспресс-анализ (РФА) всех видов сталей и сплавов 1800 
Механические испытания 

3 Испытания на растяжение (определение временного 
сопротивления, относительного удлинения, предела 
текучести), включая изготовление образцов 

от 5600 

4 Измерение твердости (по методам Роквелла, Виккерса) от 650 
5 Испытание ленты на глубину выдавливания 

сферической лунки (штамп Эриксена) от 0,1 до 2 мм 
толщиной 

1000 

Металлографические исследования 
6 Определение микротвердости от 2000 
7 Определение количества и размера неметаллических 

включений 
от 3000 

8 Наличие и толщина обезуглероженного слоя от 1500 
9 Наличие и толщина оксидного слоя от 1500 
10 Исследование макроструктуры от 5000 
11 Исследование микроструктуры от 5000 
12 Определение ферритной фазы от 2500 
13 Определение стойкости к межкристаллитной коррозии от 8000 

Физические испытания 
14 Определение теплового коэффициента линейного 

расширения 
8000 

15 Определение магнитных свойств (индукции 
технического насыщения, коэрцитивной силы, 
проницаемости, коэффициента прямоугольности) 

7000 

16 Определение удельных потерь 2500 
17 Измерение удельного электросопротивления 2500 

Линейные измерения 
металлических изделий  

18 Определение шероховатости поверхности от 1500 
19 Определение геометрических характеристик ленты 

(толщины и ширины, серповидности, желобчатости, 
величины заусенца) 

от 4000 

20 Определение глубины царапины от 1500 
   

21 Подготовка образцов По запросу 
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